
10  Adsorpce z roztoku, Langmuirova izoterma 

Specifický povrch vzorku aktivního uhlí byl zjišťován adsorpcí z roztoku methylenové modři. 
Z roztoku se adsorbuje pouze jedna složka, methylenová modř, a adsorpční data jsou dobře  
popsána Langmuirovou izotermou. Molekula methylenové modři zaujímá v monovrstvě plochu 
0,62 nm2. Bylo zjištěno, že  
(A) po protřepání 100 cm3 roztoku o počáteční koncentraci 110–4 mol dm–3  s 1 g aktivního uhlí 

byla rovnovážná koncentrace roztoku 610–5 mol dm–3, 
(B) jestliže byly použity 2 g aktivního uhlí a stejné množství roztoku o stejné koncentraci, byla zjiš-

těna rovnovážné koncentrace 410–5 mol dm–3. 
Vypočítejte specifický povrch adsorbentu.  
 [Asp = 4,48 m2 g–1] 
Řešení: 
 

o
2c = 0,0001 mol dm–3 

Vo = 100 cm3 = 0,1 dm3 
σ = 0,62 nm2 = 6,210–19 m2 
 

o
o

22
s

Ω ( )
V

c c
m

      
3

3 1dm
mol dm mol g

g
     

 

A) (ms)A = 1 g  

(c2)A = 610–5  mol dm–3 
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B) (ms)B = 2 g  

(c2)B = 410–5  mol dm–3 
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Langmuirova izoterma: 
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Asp = m  NA   = 1,210–56,02210236,210–19 = 4,48 m2 (guhlí)
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