04 Langmuirova adsorpéni izoterma, vypocet povrchu

Experimentalni data, ziskand pro adsorpci pentanu na aktivnim uhli pfi teplot¢ 230°C byla
vyjadiena Langmuirovou adsorp¢ni izotermou ve tvaru
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kde v je objem plynu v cm’ (pfepolteny na normalni podminky 273,15 K a 101,325 kPa),
adsorbovany na 1 g uhli, p je rovnovazny tlak plynu (v kPa). Vypocitejte celkovy povrch vzorku
aktivniho uhli o hmotnosti 5 g. Jedna molekula pentanu zaujima pfi adsorpci na povrchu aktivniho
uhli plochu 0,76 nm”.
[21=2215,6m’> (vp=21,7cm’ g )]

Reseni:
ms=5¢g
o=0,76 nm’ molekula™ = 7,6- 10" m* molekula™

[p] =kPa
[b]=cm’ g

T,=273,15K, p,= 101,325 kPa

1,953-p

_ _ -1
"T 170,09 5=0,09 kPa 1,953 1,953
,09-p v = = =21,7 cm3
m- o p 0,09 ’
_vmbp _ 3 -1 >
= Om - b=1,953 cm” kPa
1+b-p

latkové mnozstvi plynu adsorbované v monovrstvé na 1 g pevné latky: ny, = N/ Np
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Specificky povrch:

N .6,022-1023 =5,8305-10° g

Ap=N-0=5830510"-7,6-10"" =443,118 m* g '
A=ms- Ap=75-443,118 =2215,6 m’



