
04  Langmuirova adsorpční izoterma, výpočet povrchu 

Experimentální data, získaná pro adsorpci pentanu na aktivním uhlí při teplotě 230ºC byla 
vyjádřena Langmuirovou adsorpční izotermou ve tvaru 
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kde υ je objem plynu v cm3 (přepočtený na normální podmínky 273,15 K a 101,325 kPa), 
adsorbovaný na 1 g uhlí, p je rovnovážný tlak plynu (v kPa). Vypočítejte celkový povrch vzorku 
aktivního uhlí o hmotnosti 5 g. Jedna molekula pentanu zaujímá při adsorpci na povrchu aktivního 
uhlí plochu 0,76 nm2. 

[A = 2215,6 m2  (υm = 21,7 cm3 g–1)] 
Řešení: 
ms = 5 g 
 = 0,76 nm2 molekula–1 = 7,610–19 m2 molekula–1 

 
[p] = kPa 
[υ] = cm3 g–1 
To = 273,15 K , po = 101,325 kPa 
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 υm  b = 1,953 cm3 kPa–1 
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látkové množství plynu adsorbované v monovrstvě na 1 g pevné látky: nm = N / NA 
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Specifický povrch: 
 
Asp = N   = 5,83051020  7,610–19 = 443,118 m2 g–1 

A = ms  Asp = 5  443,118 = 2215,6 m2 
 


