10 Adsorpce z roztoku, Langmuirova izoterma

Specificky povrch vzorku aktivniho uhli byl zjistovan adsorpci z roztoku methylenové modii.
Z roztoku se adsorbuje pouze jedna slozka, methylenova modf, a adsorpcni data jsou dobie
popsana Langmuirovou izotermou. Molekula methylenové modfi zaujima v monovrstvé plochu

0,62 nm”. Bylo zjisténo, Ze

(A) po protfepani 100 cm’ roztoku o pocateéni koncentraci 1-10* mol dm™ s 1 g aktivniho uhli

byla rovnovazna koncentrace roztoku 6-10~ mol dm >,

(B) jestlize byly pouzity 2 g aktivniho uhli a stejné mnozstvi roztoku o stejné koncentraci, byla zjis-

téna rovnovazné koncentrace 4-107> mol dm™.

Vypocitejte specificky povrch adsorbentu.
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