09 Adsorpce z roztoku, Freundlichova izoterma

Pti adsorpci kyseliny octové z vodného roztoku aktivnim uhlim byly zjistény tyto hodnoty
preferen¢nich adsorpci a ptisluSnych rovnovaznych koncentraci:

C2 / (mol dm) Oy / (mol g ;)
0,0181 4,66-10°"
0,8827 2,479:10”

Za predpokladu, Ze voda se neadsorbuje a adsorpci kyseliny octové na aktivnim uhli je mozZno
popsat Freundlichovou izotermou, vypocitejte
(a) konstanty Freundlichovy rovnice
(b) latkové mnozstvi kyseliny, které se odstrani ze 400 cm’ roztoku protiepanim s 50 g aktivniho
uhli, po némz byla zjisténa rovnovazna koncentrace roztoku 0,3 mol dm™
} [(a) n=0,432; k=2,64-10" mol (guui) ; (b) n = 0,0785 mol]
Reseni:
(a) Vypocet konstant Freundlichovy izotermy Q , =k -CS
InQ, =Ink+n-Inc,

In4,666:10*=1Ink+n-In0,0181
In2,502:10° =Ink +n - In 0,883
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(b) V° =400 cm® = 0,4 dm’
Myni; = 50 g
2 =0,3 mol dm™
Q, =Y (e
=—-(c9-cC
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(z)c_( ) (€9 =(c2)c ) = (0,008 c§ —0,0024) mol g,
s/C

=k-cll =2,64017-107 - 0,3%*? =1,56945-10" mol g},
n, = 50 ~ 1,56945-10‘3 =0,0785 mol na 50 gy



