2(22.  Ovlivnění úhlu smáčení adsorpcí
Z vyhodnocení fotografie kapky kapaliny umístěné na zcela čistý povrch kovové desky byl zjištěn úhel smáčení 57(. Povrchové napětí kapaliny je 62 mN m–1, pro mezifázové napětí kov-kapalina je udávána hodnota 22 mN m–1.

a) Rozhodněte, zda kapalina smáčí nebo nesmáčí kovovou desku.

b) Vypočítejte povrchovou energii tuhé látky

c) Jestliže byla kapka kapaliny umístěna na povrch téhož kovu, který byl po delší dobu vystaven působení ovzduší, zvětšil se úhel smáčení na 78(. Jaký je povrchový tlak, způsobený adsorpcí na povrchu kovu? 
[a) ( ( 90( , kapalina smáčí kov; b) (sg = 55,8 mN m–1 , c) ( = 20,9 mN m–1]
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