4( 11.  Při adsorpci dusíku na aktivním uhlí bylo naměřeno stejné adsorbované množství, υ = 0,894 cm3 g–1 (pře​poč​teno na nor​mální tlak a teplotu 25°C) jednak při teplotě 194 K  a rovnovážném tlaku  466 kPa a jednak teplotě 273 K a rovnovážném tlaku 3,59 MPa. Vypočtěte střední hodnotu izo​sterického tepla v daném teplotním inter​valu. 
[Qdif = –11,38 kJ mol–1]


T1 = 194 K
p1 = 466 kPa

T2 = 273 K
p2 =    3,59 MPa

izostericeké adsorpční teplo – rov. (4:2-25)
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