4( 5.  Adsorpce z plynné fáze, izoterma BET

Při studiu adsorpce par butanu na katalyzátoru, připraveném rozkladem štave​lanu nikelnato-amon​ného, byla zjištěna tato závislost adsorbovaného množství butanu (objem V, přepočtený na normální podmínky) na rovnovážném tlaku butanu (p) :

ADVANCE \D 5.60p  (Pa)  
7 543,4
16 448


V  (cm3)
13,3
19,7

Hmotnost katalyzátoru byla m = 0,808 g, teplota pokusu 0°C. Tlak nasycené páry butanu při 0°C je 103 244,8 Pa a plocha, kterou molekula butanu při adsorpci zaujímá, činí 0,446 nm2. Za předpokladu, že se adsorpce butanu na pou​žitém katalyzá​toru řídí izotermou BET, vypočítejte z těchto údajů specifický povrch kataly​záto​ru. 
[Asp = 325,1 m2 g–1]



Izoterma BET (4.2-11)
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Linearizovaný tvar (4.2-13):
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