4( 2.  Hladina kapaliny o hustotě 0,76 g cm–3 a povrchovém napětí 62,06 mN m–1 se v průhled​né kapiláře (R = 0,7 mm) z polymerního materiálu, vnořené do kapaliny, ustavila ve výšce 15 mm pod hladinou kapaliny v nádobě. Vypočítejte smáčecí úhel a znáte-li hodnotu mezifázového napětí polymer-kapalina, 53 mN m–1, vypočítejte povrchovou ener​gii poly​merního materiálu.


[( = 129,1 o, (sg = 13,9 mN m–1]



h = –15 mm = –0,015 m 
( ℓg = 62,06 mN m–1 = 0,06206 N m–1
( ℓs = 53 mN m–1 = 0,053 N m–1
( = 0,76 g cm–3 = 760 kg m–3
R = 0,7 mm = 7(10–4 m
Výpočet úhlu smáčení – z rov. (2.2-5)
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Youngova rovnice (2.2-3)
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