4( 19.  Povrch tuhého adsorbentu byl stanovován adsorpcí organického barviva z kapal​né fáze. Je známo, že z roztoku se adsorbuje pouze jedna složka, organické barvivo. Plocha, kterou při adsorpci zaujímá na povrchu v monovrstvě jedna molekula barviva, je 6(10–19 m2. Experimentálním datům pro adsorpci dobře vyhovuje Langmuirova izoterma. Vypočítejte specifický povrch použitého adsorbentu z výsledků těchto pokusů: Po 40ti hodino​vém protřepávání 130 cm3 roztoku o počáteční koncentraci 1,5(10–4 mol dm–3
(a) s 2,5 g tuhého adsorbentu byla rovnovážná koncentrace 6(10–5 mol dm–3,

(b) s 4 g tuhého adsorbentu byla rovnovážná koncentrace 3,8(10–5 mol dm–3.


[Asp = 3,895 m2 g–1]


σ =  6(10–19 m2
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b) (ms)b = 4 g 

(c2)b  = 3,8(10–5  mol dm–3
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rov. (4.3-12) – Langmuirova izoterma:
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Výpočet konstant:
a)   
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