ADVANCE \U 4.254( 10.  Adsorpce z plynné fáze, Langmuirova izoterma
Při studiu adsorpce plynného uhlovodíku (M = 320 g mol–1) na tuhém adsor​bentu o specifickém povrchu 54,2 m2 g-1 bylo zjištěno, že adsorpci je možno popsat Lang​muirovou izotermou. Při tlaku 51 kPa byla kapacita povrchu adsorbentu pro studo​vaný uhlovodík nasycena ze 75 %. Molekula uhlovodíku zaujme při adsorpci na povrchu plochu 0,4 nm2. O kolik gramů vzroste hmotnost adsorbentu při pokusu, při němž hmot​nost adsorbentu v aparatuře v evakuovaném stavu byla 30 g a tlak uhlovodíku po ustavení rovnováhy 34 kPa? 
[1,44 g]


M = 320 g mol–1
Asp =  54,2 m2 g–1
( = 0,4 nm2 atom–1 = 4(10–19 m2 atom–1
Výpočet am:
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- počet atomů adsorbovaných na 1 g katalyzátoru

Výpočet b

p1 = 51 kPa      a1 = 0,75 am
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Výpočet a2 při  p2 = 31 kPa  
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na adsorbentu o hmotnosti  m2 = 30 gadsorbent
madsorbent = a2 ( m2 = 0,048 ( 30 = 1,44 g
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