4( 24.  Najděte hodnotu sedimentačního potenciálu pro 95 cm vysoký sloupec suspenze kulovitých částic tuhé látky o hustotě 2,2 g cm–3 v disperzním prostředí o hustotě 0,877 g cm–3 při teplotě 25°C. Koncentrace suspenze je 5(1010 částic v 1 dm3. Střední průměr částic je 1,8 (m a pro (‑potenciál byla z elektroforetických měření zjištěna hodnota 98,2 mV. Efektivní tloušť​ka dvojvrstvy je šedesátkrát menší než poloměr částice. Měrná vodivost systému byla 4,8(10–3 S m–1, viskozita prostředí 0,566 mPa s a jeho relativní permitivita 16,6.
[Used = 9,1(10–6 mV]



(h = 95 cm = 0,95 m
( = 2,2 g cm–3 = 2200 kg m–3
(o = 0,877 g cm–3 = 877 kg m–3
( = 5(1010  částic dm–3 = 5(1013  částic m–3
d = 1,8 (m = 1,8(10–6 m
( = 98,2 mV
( = 0,566 mPa s
( = 4,8(10–3  S m–1 = 4,8(10–3 C V–1 m–1      
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(r = 16,6
(o = 8,854.10–12 F m–1  = 8,854.10–12 C V–1 m–1 (F = C/V)
r/( = 60   z obr. 4-22, kulovité částice:  křivka a ( C  = 0,91
Rovnice (4.4-5)
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