ADVANCE \U 4.254( 7.  Pro adsorpci jistého plynu na aktivním uhlí při 70°C byla naměřena tato data:

ADVANCE \D 5.60
p (MPa)
1
5


a (g plynu/g uhlí)
0,16 
0,19

Za předpokladu, že se adsorpce řídí Langmuirovou izotermou, vypočtěte tlak, při kterém bude cel​ková kapacita povrchu aktiv​ního uhlí pro tento plyn nasycena z 40 %.
[p = 0,164 MPa]



[image: image1.wmf]mm

1

pp

abaa

=+

×


při tlaku p1 = ?  je  a1 = 0,4 am
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výpočet b:
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