4( 21.  2 g látky typu AB2 o molární hmotnosti 163,3 g mol–1 bylo při teplotě 33°C rozpu​štěno v 1,5 kg rozpouštědla o molární hmotnosti 46 g mol–1 na roztok o hustotě je 1,0019 g cm–3 a rela​tivní permitivitě (r = 5,07. Jakou efektivní tloušťku elektrické dvojvrstvy lze u tohoto systému očekávat, je-li AB2 v použitém rozpouštědle zcela disociován?. 
[ℓ = 0,5 nm]



T = 306,15 K

(r2 = 5,07
(o = 8,854.10–12 F m–1  = 8,854.10–12 C V–1 m–1 (F = C/V)
e = 1,602(10–19 C
m = 2 g AB2
M = 163 g mol–1
mrozpouštědlo = 1,5 kg    ,   mroztok = (1500+2) kg
( = 1,0019 g cm–3 = 1001,9 g dm–3
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(A = 1, zA = 2  ,  (B = 2, zB = 1
cA = c  ,            cB = 2c
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