4( 14.  Adsorpce látky z roztoku (rozpouštědlo se neadsorbuje) na silikagelu se v oblasti nízkých koncentrací řídí izotermou Freundli​chova typu
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kde (  je adsorbované množství, vyjádřené v molech na gram sili​kagelu a c2 je kon​centrace roztoku po dosažení ad​sorpční rovnováhy (mo​l dm–3). Jaká bude rovnovážná koncentra​ce, jest​liže k 100 cm3 roztoku o koncentraci 0,1 mo​l dm–3 přidáme 10 g silikagelu a protřepáváme až do ustavení rovnováhy? 
[c2 = 0,0155 mol dm–3]
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ms = 10 g 
zadaná rovnice – Freundlichova izoterma (4.3-11):
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