ADVANCE \U 4.254( 8.  Pro adsorpci plynu na povrchu katalyzátoru při 220(C, kterou je možno popsat Lang​muirovou izotermou, byla naměřena tato data:


p (kPa)
0,4
26,25


υ (cm3/gkat)
25
75

υ je objem plynu, přepočtený na normální podmínky (273 K a tlak 101 325 Pa) naadsor​bovaný najednom gramu katalyzátoru, p je tlak plynu. Jedna molekula plynu zaujímá při adsorpci plochu
7(10–19 m2. Vy​počtěte specifický povrch katalyzá​toru. 
[Asp = 1455,65 m2 g–1]


[image: image7.wmf](

)

m

126,250,4

26,250,4

7525

υ

-=-

[image: image8.wmf](

)

m

126,250,4

26,250,4

7525

υ

-=-


[image: image1.wmf]mm

0,410,4

25

b

υυ

=+

×

      

[image: image2.wmf]mm

26,25126,25

75

b

υυ

=+

×



[image: image3.wmf]31631

m

katkat

26,250,4

77,3952cmg77,395210mg

26,250,4

7525

υ

---

-

===×

-



[image: image4.wmf]spo

oo

m

ooo

AA

T

nTNT

υ

pNpNp

s

===

R

RR

A



[image: image5.wmf]619235

mo

21

sp

o

77,3952107106,022101,0132510

1455,654mg

8,314273,15

A

υNp

T

s

--

-

×××××××

===

×

R

A



[image: image6.wmf]}

}

2

N m

31211

21

N m

11

(mg)(mmolekula)(molekula mol)(Pa)

mg

(JmolK)K

-

---

-

--

éù

êú

×××

=

êú

êú

×

êú

ëû


� EMBED Equation.DSMT4  ���








_1183997811.unknown

_1183998199.unknown

_1183999107.unknown

_1183998110.unknown

_1183995861.unknown

_1183997733.unknown

_1183995305.unknown

