ADVANCE \U 4.254( 4.  Pro adsorpci ethylenu na aktiv​ním uhlí při teplotě 273 K byla namě​řena tato data:


ADVANCE \D 5.60p (MPa)
0,41
0,98
1,36
1,93
2,75


a (g /guhlí)
0,1602
0,1878
0,1946
0,2001
0,2041
kde p značí rovnovážný tlak ethylenu, a množství ethylenu (hmotnost v gramech) adsorbo​vané na jednom gramu aktivního uhlí. Ověřte pomocí vhod​ného grafu, zda tato data mohou být popsána Lang​muirovou izoter​mou, určete hodnoty konstant Langmui​rovy izo​termy a vy​počtěte specifický​ po​vrch aktivního uhlí, tj. plochu po​vrchu uhlí při​padají​cí na jed​notku jeho hmot​nostního množ​ství. Jedna molekula ethylenu zaujímá při adsorpci na povrchu ad​sorbentu plochu 0,21 nm2. Pro molární hmotnost ethylenu použijte hodnotu M = 28 g mol–1.

[p/a = 0,6485 + 4,6619 (  p ,   am = 0,2145 g g-1; b = 7,189 MPa–1;  Asp = 968,8 m2 g–1]
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	p (MPa)
	a (g /guhlí)
	p/a

	0,41
	0,1602
	2,5593 

	0,98
	0,1878
	5,21832

	1,36
	0,1946
	6,98869

	1,93
	0,2001
	9,64518

	2,73
	0,2041
	13,3758   


Linearizovaný tvar Langmuirovy izotermy
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lineární regresí exp. dat: 
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Specifický povrch
σ = 0,21 nm2 = 2,1(10–19 m2
M = 28 g mol–1
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