5♣ 15.  Vypočítejte koeficient polydisperzity pro směs tvořenou molekulami o molárních hmotnostech  MA = 105 a MB = 103 g mol–1, která obsahuje (a) 99 hm.% frakce A a 1 hm.% frakce B, (b) 50 hm.% frakce A a 50 hm.% frakce B.
[a) 1,97 ,  b) 25,5]


MA = 105 g mol–1, MB = 103 g mol–1
koeficient polydisperzity = 
[image: image1.wmf]AABB

AABB

W

N

MWMWM

xMxM

M

×+×

=

×+×


(a) WA = 0,99  ,  WA = 0,01
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(b) WA = 0,50  ,  WA = 0,50
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