7(11.  Pro směs tří molekulárních druhů, která obsahuje 55 mol.% druhu o molární hmotnosti 115 g mol–1, 25 mol.% druhu o molární hmotnosti  180 g mol–1, a  20 mol.% druhu o molární hmotnosti  1000 g mol–1, vypočí​tejte střední molární hmotnost, jakou bychom dostali z viskozitních měření roztoků tohoto polymeru v rozpouštědle, pro které mají konstanty Markovy-Houwinkovy rov​nice tyto hodnoty: a = 0,7; K = 1,3(10–2 cm3 g–1. 
[647,8 g mol–1]


x1 = 0,55
M1 =   115 g mol–1
x2 = 0,25
M2 =   180 g mol–1
x3 = 0,20
M3 = 1000 g mol–1
a = 0,7; K = 1,3(10–2 cm3 g–1
(7.2-14)
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