7(10.  Pro roztoky jistého polymeru v ethylacetátu byly při teplotě 18(C stanoveny tyto hodnoty konstant Markovy-Houwinkovy rovnice : K = 0,0057 cm3 g–1 ;  a = 0,8; pro roztoky téhož polymeru v chlo​roformu K = 0,016 cm3 g–1 ; a = 0,56. Hustota poly​meru je 1,97 g cm–3, hustota ethylacetátu 0,866 g cm–3, jeho viskozita 0,602 mPa s; hustota chloroformu 1,489 g cm–3, jeho viskozita 0,58 mPa s. Pro polymer o molární hmotnosti 37 kg mol–1 vypočítejte molární efektivní objem polymeru v obou rozpouštědlech a posuďte, ke kterém z obou rozpouštědel má pro zkoumaný polymer větší afinitu. 
[Vm,ef (ethylacetát) = 380,8 dm3 mol–1 ; Vm,ef (chlorbenzen) = 85,62 dm3 mol–1

Ethylacetát je pro daný polymer lepší rozpouštědlo]



Efektivní objemový zlomek
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M = 37 kg mol–1 = 3,7(103 g mol–1
	Ethylacetát

K = 0,0057 cm3 g–1 ;  a = 0,8
(E = 0,866 g cm–3   (E = 0,602 mPa s
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	Chloroform

K = 0,016 cm3 g–1 ; a = 0,56
(C = 1,489 g cm–3   (C = 0,58 mPa s
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