7(7.  Veličina (i/w, extrapolovaná na nulovou koncentraci, měla pro systém  poly​styren (M = 60 kg mol–1) - ethylacetát hodnotu 25,3 cm3 g–1. Pro roztoky frakce téhož polymeru o molární hmot​nosti 141 kg mol–1 v ethylacetátu byla zjištěna limitní hodnota podílu (ln (rel)/w = 43,9 cm3 g–1. Vypočítejte konstanty Markovy-Houwinkovy rovnice. 
[a = 0,674 ; K = 1,523(10–2 cm3 g–1]
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Markova-Houwinkova rovnice (7.2-13)
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