7(5.  Molární hmotnost polymerů
Z koncentrační závislosti viskozity roztoků frakce polymeru o střední molární hmotnosti  250 kg mol–1 byla zjištěna hodnota limitního viskozitního čísla [(] = 0,0361 dm3 g–1; pro roztoky frakce o M = 750 kg mol–1 ve stejném rozpouštědle [(] = 80,5 cm3 g–1. Jaké limitní viskozitní číslo lze očekávat pro roztoky frakce o střední molární hmotnosti 640 kg mol–1 v tomtéž rozpouštědle?


[[(] = 71,8 cm3 g–1]



M1 = 250 kg mol–1 
Mrel 1 =2,5(105
[(]1 = 0,361 dm3 g–1 = 36,1 cm3 g–1
M2 = 750 kg mol–1
Mrel 2 =7,5(105
[(]2 = 80,5 cm3 g–1
M3 = 630 kg mol–1
Mrel 3 =6,4(105
[(]3 = ?
Markova-Houwinkova rovnice (7.2-13)
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