7(6.  Extrapolací bylo z experimentálních viskozimetrických dat, naměřených pro roztoky frakce poly​isobuty​lenu o molární hmotnosti M = 280 kg mol–1 v diisobutylenu, zjištěno limitní viskozitní číslo [(] = 38,5 cm3 g–1. Exponent a v Mar​kově-Houwinkově rov​nici má pro systém poly​isobuty​len-diisobutylen hodnotu 0,66. Jaká je molární hmot​nost frakce téhož polymeru, pro jejíž roztoky v diisobutylenu mělo limitní viskozitní číslo hodnotu [(] = 0,04611 dm3 g–1? 
[M = 368 kg mol–1]



M1 = 280 kg mol–1  
Mrel 1 = 2,8(105
[(]1 = 38,5 cm3 g–1
a = 0,66
[(]2 = 0,0532 dm3 g–1= 53,2 cm3 g–1
Markova-Houwinkova rovnice (7.2-13)
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M2 = 368 kg mol–1
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