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Cile projektu

 odstran ni kyselych slo ek (H,S, HCl a
HF) z energetického plynu pomoci
p irodnich a komer nich sorbent

 docilit takove istoty, aby se vyist ny
plyn mohl pou it jako palivo pro palivovy

lanek
*H.,S 1 ppm
« HCl a HF 10 ppm




Zply ovani

» technologicky proces pem ny pevnych a
kapalnych paliv na ho lavé plyny za pou iti
vhodneho zply ovaciho media

e zply uje se - uhlikaté suroviny typu antracit, koks,
uhli, raselina, d evo, slama, zend Iské,
komunalni a pr myslové odpady

e zply ovaci media - kyslik
- sm s kysliku a vodni pary
- vzduch
- sm s vzduchu a vodni pary




Slo eni vstupniho plynu a
po adavky palivoveho lanku

slo ky jednotky Slo eni plynu Po adavky P
CO vol% 16 palivo
H, vol% 14 palivo
CO, vol% 14 bez problému
H,O vol% 13 bez problému
CH, vol% 4 C-deposice
N, vol% 36 bez probléemu
C,H, vol% 1.4 C-deposice
C,Hg vol% 0.01 C-deposice
benzen vol% 0.4 C-deposice
toluen vol% 0.1 C-deposice
H,S Vppm 100-200 1 ppm
COS Vppm 15 1 ppm
NH; Vppm 2000-3000 palivo
HCI Vppm 75-150 10 ppm
HF Vppm 10-20 10 ppm
dehet g/my’ 7 -
popilek g/m,’ 6 -




Palivovy lanek

o elektrochemickeé zaizeni,
ktere p em uje chemickou
energii obsa enou v palivu
P imo na energii elektrickou

* vysoka termicka a elektricka
U innost, minimalni produkce
emisi (SQ a NQO,)

« vysoka citlivost v i sirnym
latkam



Adsorpce

e separa ni proces — odstranni plynné
latky ze sm si plyn na povrch pevné
latky

MO + H,S« H,0O + MS

MO +2HCI/H « H,O+MCIl,/M



Podminky m eni

Tlak 101,325 kPa
Teplota 300-600°C
Koncentrace na vstupu :
H,S 100 ppm
HCI 150 ppm
HF 20 ppm



Schema aparatury

termo lanek

rotametr zasobnik NaOH
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Kondenza ni diagram
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Testované adsorbenty

P irodni material
dolomit - surovy
- Thany
- proplachovany a ihany
Komer ni sorbent z Litvinova
Zn0O 46 %
CuO 33 %
AlLO, 21 %



Vysledky m eni dolomitu

Maly reaktor Kap. H,S [Kap. H,S [Kap. kys. Kap. kys.
Datum I\/zorek Nava ka Taicinace | Tpokusu do pr razgdo max. Jdo pr razydo konce
T T p/kg ¢/kg dkg gjkg
26.10.2006 | Dolomit 29 600 0,00 5,98 0,00 5,44
9.11.2006 | Dolomit 29 - 600 1,00 2,99 4,46 7,12
9.11.2006 | Dolomit 29 700 600 0,00 0,00 3,96 11,50
10.11.2006 | Dolomit 29 700+hydr. 600 0,00 8,95 0,51 4,72
Velky reaktor Kap. H,S [Kap. H,S [Kap. kys. Kap. kys.
Datum I\/zorek I\Iavé ka Tralcinace [Tpokusu  [do pr razjdo max. Jdo pr razjdo konce
T T kg d/kg gqkg gikg
11.12.2006] Dolomit §27,3 g, 2cm} 700 400 0,15 1,10 1,60 1,60
12.12.2006] Dolomit §17,7g,2cm] 950 500 0,11 1,71 3,74 3,74
14.12.2006f Dolomit J17,8 g, 2cm] 850 300 0,11 1,92 N 15,15




Vysledky m eni komer niho
sorbentu

5.12.2006 ¢ , , :

6.12.2006 | SC1T |35,849,4cm 400 2,02 2,02 N 2,22
7.12.2006 | SC1T |17,8¢9,2cm 400 4,74 9,82 6,62 11,75
13.12.2006 | SC1T J17,89,2cm 300 3,16 3,84 8,88 8,88




Pr razoveé k ivky dolomitu
pro chloridy

Vystupni

Pr razové k ivky dolomitusr znym stupn m
upravy p ir znych teplotach pro chloridy
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Pr razové k ivky komer niho
sorbentu pro chloridy

Pr razové k ivky Litvinovského komer  niho
sorbentu pror zné teploty pro chloridy
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Pr razoveé k ivky pro sulfan

Pr razove k ivky
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Zav r

e Dolomit — vhodné pro kyseliny
— asten sirovodik
 Komer ni sorbent — vhodny pro sulfan
— aste n kyseliny
e Dvoustup ove uspoadani
e 1.stupe - dolomit
o 2.stupe — komer ni sorbent



D kuji za pozornost



